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RESUMEN 

En este trabajo se busca identificar propiedades mecánicas de las 

probetas hechas a base de fibras naturales (coco, caña de azúcar, cepa de 

plátano, palma de aceite, cascara de maíz) por medio de ensayos mecánicos a 

tracción, flexión. Para Determinar el nivel de resistencia a la tracción de cada 

unode las probetas hechas a base de fibras naturales y a su vez Describir el 

nivel de resistencia a la flexión de cada uno esto con el fin de obtener y 

analizar las propiedades mecánicas del material. Para tener mayor certeza de 

que los resultados se han obtenido de manera adecuada, se compara el 

material y correlacionaran los niveles de resistencia de las diferentes 

propiedades mecánicas de las probetas hechas a bases de fibras naturales. 
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